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Разрушение штукатурки в результате
поверхностного увлажнения

Остекленные участки фасада

Условные обозначения:

Участки стен с разрушеной
штукатуркой

6

AutoCAD SHX Text
Инв. N подп.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Формат А-3

AutoCAD SHX Text
Фасад 1-3 М 1:100



Разрушение штукатурки в результате
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Остекленные участки фасада

Условные обозначения:

Участки стен с отслаивающейся
окраской и поверхностным увлажнением

Участки стен с разрушеной
штукатуркой

Коррозия двутавровых балок,
гниль досчатого покрытия пола балкона

Коррозия покрытия кровли 

Разрушение штукатурного
слоя

Разрушение штукатурного
слоя

Разрушение штукатурного
слоя
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Разрушение штукатурки карниза
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Остекленные участки фасада

Условные обозначения:

Участки стен с отслаивающейся
окраской и поверхностным увлажнением

Участки стен с разрушеной
штукатуркой

Участки стен с разрушеной
кирпичной кладкой

Скол плитки цоколя

Коррозия несущих стальных балок балкона до 30%,
разрушение защитного слоя бетона до 1 см Коррозия несущих стальных балок балкона до 30%,

разрушение защитного слоя бетона до 1 см
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разрушение штукатурки

разрушение штукатурки

частичная коррозия покрытия кровли 
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Остекленные участки фасада

Условные обозначения:

Участки стен с отслаивающейся
окраской и поверхностным увлажнением

Участки стен с разрушеной
штукатуркой 1

раскрытия в мм.
с указанием ширины
Трещины в стенах

Участки стен с разрушеной
кирпичной кладкой

Проем заложенный кирпичной кладкой
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Место разлома
водосточной трубы

Участок поверхностного увлажнения с
разрушенной штукатуркой

Разрушенные декоративные
элементы

Разрушение кирпичной кладки

Разрушение защитного
слоя бетона

Разрушение штукатурного
слоя

Остекленные участки фасада

Условные обозначения:

Участки стен с отслаивающейся
окраской и поверхностным увлажнением

Участки стен с разрушеной
штукатуркой 1

раскрытия в мм.
с указанием ширины
Трещины в стенах

Участки стен с разрушеной
кирпичной кладкой

Разрушение защитного
слоя бетона

Разрушение защитного
слоя бетона

Разрушение защитного
слоя бетона

Разрушение защитного
слоя бетона

Разрушение защитного
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Разрушенные декоративные
элементы

Разрушение штукатурного
слоя

Разрушение штукатурного
слоя

Разрушение штукатурного
слоя

Разрушение штукатурного
слоя

Коррозия ограждения балкона
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Разрушение штукатурного
слоя

Разрушение защитного слоя бетона,
коррозия двутавровых балок

Разрушение защитного слоя бетона,
коррозия двутавровых балок
до 15% площади поперечного сечения

Разрушение защитного слоя бетона,
коррозия двутавровых балок
до 10% площади поперечного сечения

Разрушение защитного слоя бетона,
коррозия двутавровых балок
до 15% площади поперечного сечения

Разрушение защитного слоя бетона,
коррозия двутавровых балок
до 10% площади поперечного сечения

Коррозия двутавровых балок
до 10% площади поперечного сечения,
гниль досчатого покрытия пола балкона
до 20% площади поперечного сечения

Коррозия двутавровых балок
до 10% площади поперечного сечения,
гниль досчатого покрытия пола балкона
до 20% площади поперечного сечения

Разрушение защитного слоя бетона,
коррозия двутавровых балок
до 15% площади поперечного сечения

Разрушение защитного слоя бетона,
коррозия двутавровых балок
до 10% площади поперечного сечения
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Разрушение кирпичной кладки

Разрушение штукатурки

Остекленные участки фасада

Условные обозначения:

Участки стен с разрушеной
штукатуркой 1

раскрытия в мм.
с указанием ширины
Трещины в стенах

Участки стен с разрушеной
кирпичной кладкой

Разрушение кирпичной кладки
до 5 см

Разрушение штукатурного
слоя
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